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producent tynkdéw i farb

LEKKA CERAMICZNA MASA TYNKARSKA
TWORZACA WARSTWE TYNKARSKA
O ZWIEKSZONEJ PAROPRZEPUSZCZALNOSCI
| WIEKSZEJ ODPORNOSCI NA ZABRUDZENIA | USZKODZENIA

FABUD light

Ceramiczna masa tynkarska stanowi wodng kompozycje polimeréw nieorganicznych, polimeréw silikonowych oraz polimeréw organicznych.
Zawiera nowe, ceramiczne i szklane wypetniacze oraz modyfikatory. Wyrdb charakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig do zewnetrznych
podtozy mineralnych oraz bardzo wysoka wydajnoscig. Dzieki zastosowaniu polimeréw nieorganicznych tynk posiada wiekszg
paroprzepuszczalnos$¢ i twardo$¢ oraz zwiekszong odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Odpowiednio dobrany polimer silikonowy zwigeksza
wodoodpornos$¢ i ogranicza mozliwosci zabrudzenia. Zastosowanie nowoczesnych wypetniaczy i nowych spoiw znaczaco redukuje mozliwos¢
rozwoju grzybow i plesni. Tynk FABUD light jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie IR oraz UV.
ZASTOSOWANIE
FABUD light stuzy do wykonywania cienkowarstwowego tynku o strukturze grysowej. Gotowy tynk moze by¢ sktadnikiem systemu docieplen
lub klasycznej wyprawy elewacyjnej szczegélnie w miejscach narazonych na uszkodzenia, zabrudzenia a takze wysoki poziom rozwoju
grzybow i plesni.
KOLORYSTYKA
FABUD light jest produkowany w kolorystyce wedtug wzornikéw tynkéw PLAST-MIX dostepnych u producenta i dystrybutoréw.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Na odpowiednio przygotowane (szczegdtowe informacje na stronie internetowej producenta **) i réwne podioze naktada sie akrylowy podktad
tynkarski PRIMERPLAST silikonowy minimum 6 godzin * przed planowanym natozeniem masy tynkarskiej. W przypadku docieplef budynkéw
oraz wypetniania nieréwnosci, podktad naktada sie najwczes$niej po 7 dniach * od zwigzania zaprawy klejowe;.
SPOSOB NAKLADANIA
Przed natozeniem masa tynkarska FABUD light powinna by¢ dokfadnie wymieszana czystym mieszadtem wolnoobrotowym
ze stali nierdzewnej. Dobrze wymieszany wyréb stanowi jednorodng kolorystycznie mase bez wtracen substancji obcych i zelu.
Masa tynkarska FABUD light jest przystosowana do naktadania dwoma technikami:
1)Technika tradycyjna.
FABUD light naktada sie pacg ze stali nierdzewnej. Fakture uzyskuje sie przez delikatne rozcieranie masy pacq plastikowg do uzyskania
cienkiej, rownomiernej warstwy. Przy stosowaniu tradycyjnej techniki nie zaleca sie rozcienczania masy tynkarskiej.
2)Technika natryskowa.
FABUD light naktada sie za pomoca pneumatycznego pistoletu tynkarskiego i kompresora. Pistolet nalezy prowadzi¢ prostopadle
do natryskiwanej powierzchni. Odlegtos¢ dyszy pistoletu od podtoza 25-30cm, dysza pistoletu od 4 do 8 mm,
cisnienie robocze od 5 do 6 baréw. Powierzchnia tynku natozonego tg technika, moze by¢ wygtadzana recznie jak w technice tradycyjnej.
Jezeli wygtadzanie zostanie pominigte otrzymamy warstwe o charakterystycznej ,ostrej” strukturze. Przy stosowaniu tej techniki
nalezy dostosowac konsystencje masy tynkarskiej do potrzeb natrysku (ok. 0,5 — 1% rozcienczenie wodg ).
Po dodaniu wody mase nalezy doktadnie wymiesza¢ i dokona¢ prébnego natrysku.
Catkowite schniecie tynku zalezy od pogody i wynosi minimum 24 godziny *.
ZUZYCIE
FABUD light jest produkowany w granulacji 1,5 mm. Zuzycie wyrobu wynosi od 1,1 do 1,3 kg/m?. Przy planowaniu rzeczywistego zuzycia
uwzgledni¢ nalezy uwzgledni¢ stan podtoza, warunki atmosferyczne, technike naktadania oraz kwalifikacje wykonawcy.
ZALECENIA
Wyrobu nie wolno naktada¢ na mokre podtoze.
Niewskazane jest dziatanie ostrego stonca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na $wiezo natozong warstwe.
Zaleca sie naktadanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na catg $ciane. W przypadku réznych partii, nalezy je ze sobg wymieszac.
Rozcienczenie masy tynkarskiej powinno by¢ takie samo na catej obrabianej powierzchni.
Nie miesza¢ z innymi produktami.
Nie zaleca sie stosowania ciemnych koloréw na duze powierzchnie zewnetrzne.
W przypadku techniki natryskowej niezbedne jest doktadne zabezpieczenie powierzchni wokdt budynku ze wzgledu na mozliwos¢ zabrudzenia
przez opad lekkiego kruszywa.
Narzedzia i aparaty uzywane podczas prac nalezy doktadnie wymy¢ wodg natychmiast po zakonczeniu robét lub przed dtuzsza przerwa.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy zmy¢ woda z dodatkiem mydta lub usuna¢ przy pomocy preparatu REMOVER.
Producent zaleca, przed uzyciem wyrobu, wykonanie probnej aplikacji na powierzchni okoto 1 m?, w celu oceny systemu tynkarskiego.
Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgtasza¢ do producenta.
INFORMACJE DODATKOWE
Kolor podkfadu tynkarskiego PRIMERPLAST silikonowy powinien by¢ zblizony do koloru masy tynkarskiej.
W przypadku koloréw wyréwnywanie barw zostaje zagwarantowane w ramach tej samej partii produkcyjne;j.
Temperatura otoczenia i podtoza podczas naktadania tynku i 24 godziny po zakonczeniu robét nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C
i wyzsza od + 25°C. W tym czasie nalezy chroni¢ swiezg fakture przed deszczem, ktéry powoduje wyptukanie spoiwa
i plamy na powierzchni. Nizsza temperatura i zwiekszona wilgotno$¢ moze powodowaé wydtuzenie schnigcia i czasu wigzania.
Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegng gwattownej zmianie, ktérej objawem beda opady, mgty lub mréz,
jakos¢ warstwy tynkarskiej moze ulec degradacji.
Produkt przemrozony nie nadaje sig do aplikacji.
INNE INFORMACJE
Podtoze, na ktérym bedzie aplikowany opisany wyréb powinno by¢ precyzyjnie okreslone. W wypadku braku mozliwosci identyfikacji
wczeséniejszych warstw, nalezy je usunggc.
W przypadku watpliwosci zwigzanych z podiozem, aplikacja, przechowywaniem wyrobow oraz eksploatacjg wykonanych powierzchni,
prosimy o kontakt z producentem.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy sprzedawcy.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za gwarancje udzielone przez wykonawcéw bez jego wiedzy.
TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
Produkt nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze od + 5°C do + 25°C w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Miejsce przechowywania nie powinno by¢ nastonecznione. Trwato$¢ tak przechowywanej masy tynkarskiej wynosi 12 miesigcy od daty
produkciji.
SRODKI BEZPIECZENSTWA
Wyréb nie zawiera substancji zracych. Podczas nakfadania masy tynkarskiej nalezy przestrzegaé standardowych zalecen BHP oraz stosowaé
okulary, odziez ochronng i rekawice gumowe do ochrony ragk. W przypadku gdy wyréb dostanie sie do oczu nalezy przemy¢ je obficie czystg
woda.

* Dane dotyczg temperatury + 20°C oraz wilgotnosci 55%
** www.plastmix.pl



